
Erklärte Leistung gemäß Ziffer 9: 

Wesentliche Merkmale Leistung
Harmonisierte
technische
Spezifikation

Kornform gebrochen 

Korngröße 0 – 2 mm 

Feinanteile ≤ 30 M.-% 

Schüttdichte 800 ± 50 kg/m3 

Physikalische 
Eigenschaften 

Kornrohdichte 1,77 ± 0,10 kg/dm3 

Chloride < 0,02 M.-% 

Säurelösliches Sulfat < 0,8 M.-% Chemische 
Eigenschaften 

Gesamtschwefel < 1,0 M.-% 

DIN EN 13055-1:2002 
DIN EN 13055-2:2004 


